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Kralovska mincovna — Muzeum Jachymov

OPRAVA A NATER FASADY OBJEKTU MUZEA
JACHYMOV

Projekt pro provadéni stavby

D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Architektonické a stavebné technické reSeni
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1. UVODNI CAST:

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy (opravu a natér) stavajici fasady Kra-
lovské mincovny — muzea v Jachymoveé. Jachymovské muzeum sidli v historické budové
mincovny z 1. poloviny 16. stoleti, je souCasti pamatkové zény mésta Jachymov, proto
veskeré postupy pfi opravé a navrhu barevného fedeni je nutné konzultovat s NPU v Lok-
ti.

Budova muzea je tfipodlazni podsklepeny objekt. Vstupni portal vede do siné s prijezdem
na vnitini arkddové nadvofi.

Vlastni fasady jsou c&lenité ve slozitosti €. 3-4, jsou tvofeny fimsami ( korunni a
stfedova, u nékterych otvora také v misté parapetu a nadprazi), Sambranami kolem otvo-
ri a bosadzemi v rozich objektu. Stfedova fimsa po obvodu stavby vnéjsi (uli¢ni) fasady je
propojena s arkyfem. Po obvodu dvorni ¢asti fasady provedena pouze fimsa korunni.

Stfedova, parapetni a fimsy v nadpraZzi opatfeny plechovanim Cu plechem — bez
zjevnych poruch.

Soklové Casti fasad jsou provedeny pouze barevnym odliSenim v ploSe fasadniho
natéru.

V narozi severni a vychodni fasady (na arovni 2.np) proveden hranolovy, bohaté
zdobeny arkyr (reliéfni vyzdoba s dataci, bosaZe a protinavé pruty), v zapadni Casti bu-
dovy proveden jednoduchy pfistavek se slozitosti na urovni €.2 , se stfedovou a korunni
fimsou v severni ¢asti, ostatni plochy fasady hladké, bez zdobnych prvku.

Fasada celé stavby muzea je az na drobné vyjimky (pronikani vihkosti z podlozZi a
vliv srazkovych vod z davodu netésnosti spoju okapovych Zlabu) v relativné dobrém stavu,
ktery odpovida dobé Zivotnosti, fasada pfistavku na zapadni strané v jeji spodni Casti
(Uroven 2.np muzea) je znacné degradovana a bude vyZzadovat kompletni rekonstrukci
(otlu€eni, ocisténi, provedeni jadrové omitky s cementovym Sprycem).

Materialy a vyrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovany s ohledem na poza-
dované platné obecné zavazné predpisy. VesSkeré zamény v ramci dodavky musi odpovi-
dat parametrim vyrobkd uvedenych v této dokumentaci, byt odsouhlaseny zadavatelem
stavby a projektantem. Pfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce feSeni a v Zzadném pfi-
padé nesmi byt pouzity vyrobky s horSimi parametry.

Zhotovitel dolozi splnéni pozadavku uvedenych v projektu a technické zpravé. Tech-
nické listy prokazujici splnéni pozadovanych parametra musi byt pfilohou cenové
nabidky zhotovitele.

2 STAVEBNE-TECHNICKE RESENI
2.1 Prace HSV

2.1.1 Bourani

V rdmci bouracich praci je navrzeno otlu¢eni uvolnénych €asti stavajici omitky (5%
plochy vnéjsi - uliéni fasady a 30% plochy ve dvorni ¢asti, 40% plochy fasady pfistavku
v zapadni ¢asti), ¢asti fims, Sambran (20% bm) - pomoci poklepové metody.

U &asti konstrukci fims, kde je nutna reprofilace (cca 10,0%bm) bude opatrné
demontovano oplechovani Cu plechem, které bude po provedeni reprofilace zpétné
namontovano.

2.1.1.2-6 Stavba neobsahuje

2.1.7. Upravy povrchu:
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Po provedeni odstranéni uvolnénych ¢asti a vSech demontazi se provede omyti fa-
sady tlakovou vodou v celém rozsahu plochy (100%).

Upravy a doplnéni stavajici ploch se provedou jadrovou omitkou s cementovym
Sprycem. Pro reprofilaci fims, bosazi, atd. doporucuji specialni reprofilaéni omitky pro tyto
Ucely vyradbéné. Technologie penetraci , pfeStukovani a finalni natér by méli byt v systému
daného vyrobce (uréi zhotovitel a projedna s NPU), tak aby byla zajist&éna maximalni
ochrana oSetfovanych ploch.

Fasadni barva

Pro finalni povrchovou Upravu Stukové omitky bude pouZzita fasadni barva na bazi si-
likdtové emulze vyztuZena uhlikovymi vliakny. Barva ma& mineralni charakter-nevytvafi film,
ma matny povrch pohledové podobny povrchum natfenym vapennou barvou. Musi ob-
sahovat fotokatalyticky pusobici pigmenty, byt vysoce propustna pro vodni pary, extrémné
vodoodpudiva s ,perlickovym* efektem -vyrazné minimalizuje zaSpinéni fasady.

Barva musi splfiovat tyto parametry:
-vysoce odpuzujici vodu, odpovida tfidé 3 ,nizk& vodopropustnost‘ podle CSN EN 1062,
¢ast 3: w < 0,05 kg/m/?/h°®>
-vysoce propustna pro vodni paru, odpovida tfidé 1 ,vysoka paropropustnost‘ podle CSN
EN1062 < 0,01 m, ¢ast 2 - hodnota SdH,O (< 0,14 m).

Pfed aplikaci vlastni barvy bude proveden zakladni natér systémovou penetraci, do-
davanou vyrobcem barvy.

Navrhované barevné resSeni:

Plochy fasad Ral 1002 Piskova/ Ral 1015 Slonova
kost svétla

Bosaze, Sambrany, parapetni fimsy, sokl Ral 3000 Ohniveé ¢ervena

Hlavni Fimsy objektu a arkyre, protinavé pruty

Portal a ozdoby hlav.dvefi Ral 3010 Cervenohnéda

BosaZe nad hlav.vstupem, ornamenty arkyre Ral 1014 Slonova kost

Dvorni fimsa, Sambrany Ral 3022 Lososova razova

Zbylé &asti plvodnich portald Bez povrchové barevné Upravy

Rimsy neoplechované doporudujeme po opravé a pfip.reprofilaci o3etfit hydrofobni
stérkou - a to pfed natérem.

Soklova éast

Sokl je tvofen pouze barevnym odliSenim natéru shodné omitky plochy fasady.
Sokl bude soucasti omyti tlakovou vodou v radmci celé fasady. NaruSené a uvolnéné plo-
chy stavajiciho soklu budou otluéeny a opraveny jadrovou resp. sana¢ni omitkou s cemen-
tovym Sprycem.

Sambrany sklepnich okynek opravit a o3etfit jako fasadu véetn& barevného natéru.

2.1.9. Ostatni konstrukce a prace

Jedna se predevSim o osazeni drobnych kovovych predmétl do 10kg - ventilaéni
AL mfizky v pfipadé jejich posSkozeni.
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PRACE PSV:

764. Konstrukce klempirské

Okapy a svody z médi vykazuji znac¢né zavady ve spojich jednotlivych kusu, pfe-
devsSim ve dvorni Casti. Projektant doporuc€uje v rdmci rekonstrukce fasady dukladnou
kontrolu a opravu — odhad oprav spoju stavajicich okaput a svoda 15,0bm.

Veskeré klempitské konstrukce a prace budou provedeny dle CSN 73 3610.
767. Ocelové stavebni doplinkové konstrukce

Jedna se o dodavku a montaz Al mfizek 300x300 mm
783. Natéry, nastriky

Vramci provadéni opravy a natéru fasady je navrZzena také obnova néatéru
drobnych ocelovych prvku (dvifka skfini elektro apod.). Po dikladném ocisténi uvolnénych
¢asti natérd a odrezeni, bude proveden podkladni natér zdkladovou syntetickou barvou a
po zaschnuti dvojnasobny kryci synteticky natér — barevné feSeni urci pracovnik pamat-
kové péce. Pro provadéni je nutné dodrzovat technologické pokyny stanovené vyrobcem
pouzivanych natéru.

Hromosvody

Pro planovanou opravu a natér fasaddy neni uvazovano s Upravou stavajicich svodl hro-
mosvodu.

POZNAMKA:
Péce o0 bezpeénost prace:

PFi vlastnim provadéni stavebnich praci nutno zajistit bezpe€nost pracovniku
provadéjicich planované prace, jedna se zejména o dodrzovani predpisa a vyhlasek
o bezpeénosti pfi stavebnich pracich- €. 591/2006 Sb.

Konkrétné se jedna o dodrZovani obecnych pfedpist, a dale o dodrzeni predpisu
pro prace ve ztizenych podminkach za provozu, zpusobilost pracovnikd a jejich vybaveni,
zajisténi stavenisté, prace se stroji a strojnim zafizenim, prace souvisejicich se stavebni
¢innosti. Podkladem pro uvedenou vyhlasku jsou vynosy B1-B6.

ZAVER:

PFi realizaci stavby dodrzovat technické pozadavky a podminky vyrobct konkrétnich
stavebnich materiald pouZzitych pfi provadéni stavby. Tyto technické podminky a poZa-
davky jsou uvedeny v technickych listech jednotlivych vyrobcu.

Prace provadét odborné kvalifikovanymi a proSkolenymi pracovniky.

Karlovy Vary, kvéten 2017 Vypracovali: P.Dindéak, Miroslava Ohibska
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