HPM 2093-3 (24.4.2019, Kfemecek David, Ing.)

Most 2093-3

Most u kfizovatky se silnici 1/20 (Kfely) pfes feku Teplou

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM 2093-3 (24.4.2019, Kfemecek David, Ing.)

Objekt: Most ev.¢. 2093-3 (Most u kfizovatky se silnici 1/20 (Kfely) pres feku Teplou)
Okres: Sokolov

Prohlidku provedl: Kfemecek David, Ing. Cislo opravnéni 115/2006
Nezadano

Datum provedeni prohlidky: 24.4.2019

Poznamka:

HPM byla provedena na zakladé SOD 28/0DO/2019 s Krajskou spravou a udrzbou silnic Karlovarského kraje.
Jedna se o dvoupolovy kolmy objekt pfes vodote¢ ve prvnim poli a inundaéni tzemi v poli druhém; pro ucely popisu
jsou podpeéry (a pole) Cislovany v pofadi pfi pohledu ve sméru k silnici 1/20 - tzn. 1, 2, 3 (1, 2), ozna&eni vpravo vs.
vlevo mysleno pfi tom samém pohledu.

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:

ZpUsob zpfistupnéni:
PFistup pod most mozny po svahu obsypu mostniho objektu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:
A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: 2093 Stani¢eni km: 4.155km Ev.¢.mostu: 2093-3

Nazev objektu: Most u kfizovatky se silnici 1/20 (Kfely) pres feku Teplou
Staniceni ve sméru:

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a zaklady podpér nepristupné, zplsob zalozeni nebyl v ramci HPM
kiidel ovérovan, dle ML pravdépodobné plosné zalozeni
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla podpéry 1 a 3 - masivni monolitické s rovnobéznymi kridly, driky

zfejmeé z prostého betonu, Ulozné prahy ze Zelezobetonu; podpéra -
pilif 2 — dfik monoliticky Zelezobetonovy s vykonzolovanym
zelezobetonovym stativem

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce dvoupolova prefabrikovana nosna konstrukce, v pficném fezu
tvorena 9 ks predepjatych prefabrikovanych nosnikdl KA61 délky
19,6 m; nosniky maji odvrtané dutiny

[2.2] 2.2 Loziska, klouby nosniky jsou na spodni stavbu ulozeny pomoci gumokovovych
blokd
[2.3] 2.3 Mostni zavéry nejsou patrné, zfejmé podpovrchoveé

3. Mostni svrsek

[3.11 3.1 Vozovka na mosté provedena asfaltobetonova vozovka

[3.2] 3.3.1 Rimsa oboustranné chodnikové Fimsy, krajni ¢ast monoliticka
zelezobetonova, obruby odrazné kamenné, prostor mezi obrubou a
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[3.3] 3.5 Izola¢ni systém mostovky

[3.4] 3.6 Odvodnéni mostu

4. Vybaveni mostu

[41] 42 Zabradli

[4.2] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
mostu

[4.3] 4.6 Uzemipod mostem a
pfistupové cesty

[4.4] 4.7 Cizi zafizeni na mosté

krajni Casti zfejmé dobetonovan prostym betonem

nepfistupny, ML neuvadi, s ohledem na typ mostu zifejmé
celoplosny vanovy z NAIP

na mosté celkem 3 ks odvodriovacu, v prvnim poli jeden
odvodnovac vlevo, ve druhém po obou stranach

na mostnich fimsach po obou okrajich objektu osazeno ocelové
zabradli se svislou vyplni

na obou pfedmostich osazeny na spolecném sloupku tabulky s
eviden&nim Cislem mostu a znacky s vyznacenim normalni a
vyhradni zatizZitelnosti; na pravobreznim pfedmosti dale DZ 2x 1S14
a A31b

v prvnim poli pfirodni koryto Feky Tepla, ve druhém poli inundacni
uzemi; svah pred levobfezni opérou zpevnén t&zkym kamennym
zahozem, pred pravobiezni opérou svah zpevnén lomovym
kamenem

na vytokové fimse nad pravobfezni opérou je osazen bod statni
nivelace; dal$i cizi zafizeni na mosté a v jeho bezprostfedni
blizkosti v ramci HPM nezjisténo

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a
kfidel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

z davodu nepristupnosti stav nezjistén, na mostnim objektu nejsou
patrné Zadné zavady signalizujici pfipadné poruchy zalozZeni;
zemni téleso na koncich mostu pokleslé s obnazenou spodni
hranou fims a kfidel

na lici obou krajnich podpér stopy po zatékani zpoza Cel nosné
konstrukce; masivni zatékani dilatacni sparou nad stfedovym
pilifem zpUsobuje degradaci betonu horni hrany konzolové ¢asti
stativa , v podhledu viditelné zkorodované tfminky a konstruk&ni
vyztuz;

betonové povrchy povrchové degradované, lokalné smrstovaci /
technologicke trhliny, v trhlinach na opérach lokalné projevy
prasakd s drobnymi vyluhy pojiva; oproti pfedchozi HPM nedoslo k
podstatnému zhorSeni zjiSténych zavad

vyrazné zatékani podélnou sparou mezi krajnimi dvéma nosniky po
obou stranach mostu s vyluhy pojiva v celé délce; navlhlé oblasti v
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podhledu v okoli vyusténi odvodriovact a v mistech odvrtani
nosnikd; zatékani zpod Fims na boéni plochy krajnich nosnik{ po
celé délce mostu; dobetonavky ¢el nosnikd viivem zatékani
narusené, u vtokového krajniho nosniku u opéry odkryta povrchové
zkorodovana kotva; oproti pfedchozi HPM nedoSlo k podstatnému
zhorseni zjisténych zavad

3. Mostni svrsek

[3.1 3.1 Vozovka nerovna, na predmostich pficné trhliny, na pfedmostich poklesla,
pod obrubniky misty uchycena vegetace

[3.2] 3.3.1 Rimsa povrch fims degradovan, lokalné s mechovym porostem, na
vytokové strané u pravobiezni opéry lokalné zcela rozpadla horni
hrana s viditelnou vyztuzi; monoliticka chodnikova dobetonavka
mezi fimsou a kamennym obrubnikem v rizném stupni degradace
- od povrchové do hloubkového rozpadu

[3.3] 3.5 Izolaéni systém mostovky s ohledem na stopy zatékani na vzdusné lice objektu je mozno
predpokladat poruSeni izolaCniho systému, a to pfedevSim v
krajnich a koncovych oblastech objektu

4. Vybaveni mostu

[4.1] 4.2 Zabradli lokalné porusena PKO a povrchova koroze
[4.2] 4.6 Uzemipod mostem a zpevneéni pred pravobrezni opérou ¢astecné narusené, bez
pristupové cesty sparovani

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Neni pfedmétem této prohlidky.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

2.odstranéni nutno do 5 let

[11 3.5 Izolaéni systém mostovky zahdjit pfipravu na provedeni kompletni rekonstrukci mostniho
svrsku, v&. izolace; s naslednou lokalni sanaci NK a spodni stavby

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani:
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Cislo jednaci:

Poznamka:
Zjisténi a zavéry této HPM byly projednany se zastupcem KSUS Karlovarského kraje p. Pavlem KFizkem.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zpusob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vn = 22 0t

Nosna konstrukce Vr =48t

Stavebni stav: Ve = 80t

IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Max.napravovy tlak = 16.5t

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Pouzitelnost omezena s ohledem na Zatizitelnost pfevzata z BMS.

zavady mostnich fims a vozovky.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2023

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostti pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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