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== Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostfedi a zdravi

Vazeny pan Ing. JAN LICHTNEGER
Reditel organizace

Krajska sprava a udrZzba silnic
Karlovarského kraje pfispévkova organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 4.¢ervna 2020

Véc: visledky testii odebraného vzorku asfaltového materialu (vvvrtu), asfalt Skalka
Vyhledy — Nebesa , silnice 21315, sta. 3.278 — 9.62

VéazZeny pane fediteli,

na Vasi Zadost byl proveden test sloZeni v suSin€, a to vrozsahu kritickych parametri z
tabulky ¢&. 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehti —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratofi dodan jako vzorek
odebrany nasi organizaci (OP &. 473/20), protokol o testu €. 3258/20). Realizovany byly 2

vzorky vyvrtu:
Parametry organického zne€isténi — PAU (16) 7 7 _ -
Parametr Jednotka | Zjisténo- | Limit 10.1 Limit  vyhlasky'|
asfaltové 130/2019 Sb, |
Vyvrt 1 mg/kg sus. 81 6 12'/25 y
Vivrt 2 mg/kg sus. 32,3 6 12/25
Komentaf

w

a) Byla vyddna vyhlaska €. 130/2019 Sb., kterd vyuZila zmocnéni par 3 zékona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuZziti do nestmelenych vrstev bude moZzné vyuzit jen
asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg suiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpednosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg suSiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu Vyvrt 1
- Material vyvrtu vyhovuje vyhlaSce, ale nevyhovuje pro vyuZiti frézovaného asfaltu
jako recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R material bude tfidy ZAS-T3.
Vypis jednotlivych PAU je pfipadné mozné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuzit jako ZAS-T3 v souladu s vyhladkou. ZAS-T3 je
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moZné vyuZit jen v misté stavby po doplitkovém ptidavku pojiva a nebo v obalovné na
vyrobu novych smési.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu Vyvrt 2
- Material vyvrtu vyhovuje vyhlasce, ale nevyhovuje pro vyuziti frézovaného asfaltu
jako recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R material bude t¥idy ZAS-T3.
Vypis jednotlivych PAU je pfipadn€ moZné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuzZit jako ZAS-T3 v souladu s vyhlaskou. ZAS-T3 je
mozZné vyuZit jen v misté stavby po doplitkovém pfidavku pojiva a nebo v obalovné na
vyrobu novych smési.

V pfipadé jakychkoliv poZadavki na doplnéni ¢i dalsi analyzy ¢i spolupraci jsme Vam plné
k dispozici. Je zfejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miZe velmi ménit (v
zavislosti na plivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd). Zde byl testovadn vzorek
smésny, pfipraveny z celého profilu vyvrtu bez testovani ptipadnych jednotlivych vrstev.

J

TéSime se na dal$i spolupraci.

Za EMPLA AG/spol. sr.0.

Ing! Vladigtic Bléha . /
) r\__/
V-‘

Piilohy: OP - OP &. 473/20
Protokol o testu €. 3258/20
Kvalifikaéni pfedpoklady k analyzam a testim
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NARODNI{ AKREDITAGN] ORGAN
5 Signatai EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3

vydava
v souladu s § 16 zdkona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve zn&ni pozdgjsich pfedpisi

OSVEDCENI O AKREDITACT

€. 333/2020

5 EMPLA AG spol. s r.o.
se sidlem Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Kralové, (o) 25996240

pro zkusebni laboratof &. 1110
Ekologické laboratofe EMPLA
Rozsah udélené akreditace:

Fyzikéln€ chemické analyzy a odb&ry vzorki vod, pud, odpadi, sedimenty, tuhych materialg, ovzdusi,
emisi (odpadnich plyni), pracovniho prostiedi, petravin, krmiv. Zkousky mikrobiologické,
ekotoxikologické a zkousky biodegradability. M&feni hluku, vibraci, osvétleni, mikroklimatickych
podminek a parametrii vzduchotechniky vymezené p¥ilohou tohoto osvéd&eni.

Toto osvédEent je dokladem o ud&lenf akreditace na zaklade posouzeni spinéni akreditadnich pozadavky podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své &innosti opravnén odkazovat se na toto osvéd&eni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditatni poZadavky v souladu
s pfisludnymi pfedpisy vztahujicimi se k &innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osv&dteni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osv&déeni &.: 83/2019 ze dne 21. 2. 2019, poptipadé spravni akty na
né& navazujici.

Udéleni akreditace je platné do 21. 2. 2024

V Praze dne 26. 5. 2020 S » _ \9\43&

Ing. Jifi RiZitka, MBA, Ph.D.
5 feditel
Ceskeého institutu pro akreditaci, 0.p.s.




S, EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA

SN
e Zkusebni laboratof &. 1110 akreditovana CTA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
LN /e Analyticka laboratof
bl b L 1110 EMPLA AG spol. s 1. 0., Za §kodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedouci Ekologickych laboratof{ EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.
PoCet stran: 1 Strana: 1/ 1

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 3258/20

Vysledky analyzy vzorkl asfaltovych smési

Zakaznik: Krajskd spréva a udriba silnic
Karlovarskéhe kraje p¥ispévkovad organizace
Chebskéd 282
356 01 Sckolov

Vzorek: objednavka: zak. EMPLA AG &.79/20 (ob3j.&.20/20/TU) ze 6.1.2020
misto odbéru: Skalka Vyhledy - Nebesa, silnice &.21315, stan. 3,278-9,62 km
datum odbéru: 14.05.20
odebral: Dufek M. EMPLA AG
zplisob odbéru: SOP Vyvrty (neakreditované)
¢.odbér.prot.: ODP 473/20
datum prijeti: 19.05.20
datum analyzy: 19.05.2020 - 01.06.2020
potadi &.vzorku: 6288-6289
¢islo vzorku oznaceni zakaznika a popis vzorku
6288 vz.C.1l (asfaltova smés)
6289 vz.C.2 (asfaltové smés)
Pozadavek na analyzu: dle objedndvky ~ PAU 16 - viz tabulka vysledkl

Metodika analyzy:

A 47 SOP 0 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 Sop ¢ 1 (CSN ISO 11 465) Sudina, popel, vlhkost
vVysledky:
Parametr jednotka 6288 6289
|
susSina % hmotn. 99,6 99,6
PAU_18 _peavr } DG XY Sus, 81 32,3

Uvedené vysledky zkoudek se vztahuji pouze k pfedm&tu analyzy.

Hodnoty nejistot stancoveni jsou na vyZzadani k dispozici v laborato¥i.

Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laborato¥i EMPLA
reprodukovan jinak neZ cely.
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V Hradci Kralové 02.06.2020 ¢ SMPLA g Schvalil: i
Zpracoval: Ing. L. Roubalova Z A o Ing. Mojmir Spatﬁ‘k, Ph.D.
\-}a oS / Vedouci anatyrické laboratofe
‘\\5\’, § ecotost “ Zast. vedoucino Ekologickych
N i laboratof EMPLA
o, 1140~



RN 3{% Clfr -5
) Zpracovén jako podklad firmou EMPLA AG
Odbérovy protokol odpadii & 473 /20 P2 5 vzt

{ie v souladu s vyhladkou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a pozadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Puvodce / opravnéna osoba
obchodni nézev: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,

prispévkova organizace Odbér dle SOP 15 — Hromady ' U
adresa : Chebska 282 Odbér die SOP - Vyvrty

356 01 Sokolov jiny zpGsob
Informace o vzorkovaném materialu v f Seoro
identifika&ni &islo. lokalita (misto odbéru)... > éa/é‘\*% A/’Wﬁ - betere
srlnlce/ullceg/lg/w popis mista 3 223‘3,/"@@A\—

Duvod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uhelnych dehtu
hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu O

Udaje o odbéru vzorku A0
J 4.5 hod 94

datum a ¢as...................7 wnchodo .,
pocasi v dobé& odbéru: oSMa o .
osoba provadéjici odbér: Dufek I% )%/(neplatny Skrtni)

Zpusob odbéru vzorku (pFipadné odchylky od planu odbéru vzorki)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm

Z hromady mezideponie:......................c.coeueenn. . ad
Popisvyvrtu
oznaceni _ misto GPS km  strana délkajadra barva  zapach
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......... LGN LS " e e,
LN LS "E e,
LN L E e

Uréeni schématu vzorkovani (zpisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorku

Uréeni schématu vzorkovani (zpusobu vzorkovdni)** (02"a¢ kiitkem)

Namétkové vzorkovani 010
Autoritativni vzorkovéni (vzorkovani s usudkem) . 02 o
Tendenéni vzorkovéni 030
Systematické vzorkovéani 04

Kontrolni vzorkovani 05 o
Jiny (dalsi specificky zptsob) 99 o

- — . A75.20

Vzorkovani asfalt(i (vEetné ZAS) 2020




Odbérovy protokol Zpracovan jako podkiad firmou EMPLA AG

Podet odebiranych vzorkl se fidi pozadavkem vyhlagky ¢. 130/2019 sb., nebo je vysSi. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximainé& 5000 tun (z hromady).

PoZadovany rozsah laboratornich zkousek

PAU (16) Ei
Pocet vrstev (je li dano zadanim): ...........77 coooei i
Oznaéenivrchnivrstvy......................4......................

Rozdéleni na vrstvy ... ANO 00/ NEx&(
Postup Gpravy vzorku:

Opatieni k zabezpe&eni a fizeni jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontroinich vzorkd ANO D/ NE;i
Daldi Opatieni... ... ... e e e

Za kvalitu vzorkovani zodpovida tD .............. jde li o jinou osobu nez osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratofe: ’ EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Pfedpokladané nebezpecné viastnosti materialu:
ZpUsob dopravy a uchovéni vzorku pii dopravé vzorku do laboratofe: Okamgzity pfevoz

Osoba zodpovidajici za dopravu vzorku: D gy S

Dalsi pritomné osoby:

Jméno a piijmeni spoleénost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek prevzala: EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, tel/fax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratoie), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovani asfaltii (véetné ZAS) 2020




