EMPLA AG spol. sr. 0.

Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostiedi a zdravi

VazZeny pan Ing. JAN LICHTNEGER
Reditel organizace

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje pfispévkova organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradci Krilové dne 4.¢ervna 2020

Véc: vysledky testii odebraného vzorku asfaltového materidlu (vvvrtu), asfalt Novy
Kostel, silnice 212, stan. 37.55-39.403

VéZeny pane fediteli,

na Vadi zadost byl proveden test sloZeni v sulin€, a to v rozsahu kritickych parametrti z
tabulky €. 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehti —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratofi dodan jako vzorek
odebrany na$i organizaci (OP ¢&. 475/20), protokol o testu ¢. 3260/20). Realizovan byl 1

vzorek vyvrtu:
Paramet '”orgam'ckého _zne(';iétér}i - PAU (16)
[Vt mg/kg sus. | 1,39 6

Komentéat
a) Byla vydana vyhldska ¢. 130/2019 Sb., kterd vyuZila zmocnéni par 3 zikona &.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuZiti do nestmelenych vrstev bude moZné vyuzit jen
asfaltové materidly do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpe€nosti. Dnes plati take technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg suSiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu
- Material vyvrtu vyhovuje vyhlaSce a vyhovuje tak vyuZiti frézovaného asfaltu jako
recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smé&si. R materidl bude téidy ZAS-T1.
Vypis jednotlivych PAU je pfipadn€ moZné dolozit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuzit jako ZAS-T1 v souladu s vyhlagkou.
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V piipadé jakychkoliv poZadavki na doplnéni ¢i dalSi analyzy ¢i spolupraci jsme Vam plné
k dispozici. Je zfejmé, ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miZe velmi ménit (v
zavislosti na plivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd). Zde byl testovan vzorek
smésny, pfipraveny z celého profilu vyvrtu bez testovani piipadnych jednotlivych vrstev.

TéSime se na dal8i spolupraci.

Za EMPLA AG spol. sr.0.

NN . '
Ing. Vlaﬂi.;vb\giz&ﬁl
Piilohy: OP - OP ¢. 475/20

Protokol o testu &.  3260/20
Kvalifika¢ni pfedpoklady k analyzam a testiim
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EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA ‘
Zkusebni laboratof &. 1110 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Analyticka laboratof
EMPLA AG spol. s 1. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedouci Ekologickych laboratofi EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 3260/20

Vysledky analyzy vzorku asfaltové smési

Zakaznik: Krajskd sprava a udriba silnic
Karlovarského kraje prispévkovad organizace

Vzorek:

Pozadavek na analyzu:

Chebskd 282
356 01 Sokelowv

objednavka:
misto odbéru:
datum odbéru:
odebral:
zplsob odbéru:
¢.odbér.prot.:
datum p¥ijeti:
datum analyzy:
poradi ¢&.vzorku:
¢islo vzorku
6291

Metodika analyzy:

zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/T0) ze 6.1.2020

Novy Kostel, silnice ¢&.212, stan. 37,550-39,403 km
14.05.20

Dufek M. EMPLA AG

SOP Vyvrty (neakreditované)

oDP 475/20

19.05.20

19.05.2020 - 01.06.2020

6291

oznaceni zakaznika a popis vzorku
asfaltovd smés

dle objedndvky - PAU 16 - viz tabulka vysledkn

A 47 SOP 0 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 SOP O 1 (CSN ISO 11 465) Su8ina, popel, vlhkost
Vysledky:
Parametr jednotka 6291
susina % hmotn. 99,8
gall 16 pevyny ma/kag siig 1. %49

Uvedené vysledky zkouSek se vztahujl pouze k pfedmé&tu analyzy.

Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadani k dispozici v laboratofi.

Tento protokel nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laborato¥i EMPLA
reprodukovan jinak neZ cely.

V Hradci Kréalové 02.06.2020
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STR§*Mojmir Spazek, Ph.D.
Vedouci analytické laboratofe
Zast. vedauciho Ekologickych

laboratofi EMPLA



/{/!/Jv 3!50/2& 579/
Odbérovy protokol Zpracovén jako podklad firmou EMPLA AG
Odbérovy protokol odpadd &. 475 /20

(je v souladu s vyhlagkou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a pozadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Puvodce / opravnéna osoba
obchodni nazev: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,

pFispévkova organizace Odbeér dle SOP 15 — Hromady ' U
adresa : Chebska 282 Odbér die SOP-  Vijwrty %
356 01 Sokolov jiny zpsob o
Informace o vzorkovaném materialu {
identifikaéni &islo. lokalita (misto odbéru)... ... A/OV] ko‘gl‘/ ........

stlnlce/ullce27?f popis mista . 315‘;0'—‘ 38 ((ojk‘\

Duvod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uhelnych deht 7§
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu O

Udaje o odbéru vzorku te
datum a ¢as.................... 446h<(>d ..... /72 ......
pocasi v dobé odbéru: oSl ¢~ > _
osoba provadeéjici odbér: Dufek / % );/g( (neplatny $krtni)
Zpiasob odbéru vzorku (pFipadné odchylky od planu odbéru vzorki)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm DZI{
Z hromady mezideponie:.......... e ven e s aEa e ee o G e e O
Popis vyvrtu
oznaceni misto GPS km strana délka jadra barva zapach
e V0 o305 wNy Lol DO e o e el e
B ool N s e T T deo. el TR
......... . ...'........."N/......°...~...'........."E

N "B e

P UWINT LS LLE e,
......... L WINT LS LE
............... N LS LE
............... i WINY L E
......... O UNY L L"E s
e LN LS LLTE e FEaan
......... e e IN LS LTE
......... e LN J'Eo

Uréeni schématu vzorkovani (zpusobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorkd

Uréeni schématu vzorkovéni (zplisobu vzorkovani)** 0z"a¢ kfitkem)

Namétkové vzorkovani 010o
Autoritativni vzorkovani (vzorkovani s usudkem) . 02 o
Tendenéni vzorkovéni 03 o
Systematické vzorkovéani 0

Kontrolni vzorkovani 7 ,__A 050
Jiny (dalSi specificky zpiisob) g - 773 /C 99 0

Vzorkovéni asfaltu (vietné ZAS 2020




Odbérovy protokol Zpracovén jako podkiad firmou EMPLA AG

Pocet odebiranych vzork( se fidi pozadavkem vyhlasky €. 130/2019 sb., nebo je vyssi. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximalné 5000 tun (z hromady).

PoZzadovany rozsah laboratornich zkou$ek

PAU (16) &
Pocet vrstev (je li N0 Zadanim): ......... 220 oooooeocooescieesos e
P

Oznadeni vrchni VIStVy.............oiiiiiiie i

Rozdéleni na vrstvy ... ANO O/ NE;gC
Postup tpravy vzorku:

Opatieni k zabezpeceni a fizeni jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontrolnich vzorkl ANO [0/ NEA&L
DalSi opatieni..............coeoii i R N

Za kvalitu vzorkovani zodpovida ... % T jde li o jinou osobu nez osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratofe: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Krélové

Predpokladané nebezpecné viastnosti materialu:

Zplsob dopravy a uchovani vzorku pfi dopravé vzorku do laboratofe: Okamgiity pfevoz

DA

DalSi pfitomné osoby:

Jméno a piijmeni spolecnost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek pfevzala: EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, telffax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratoie), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovani asfalti (véetng ZAS) 2020




