‘H‘ EMPLA AG spol. sr. 0.

Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostiedi a zdravi

Vézeny pan Ing. JAN LICHTNEGER
Reditel organizace

Krajska sprava a tidrzba silnic
Karlovarského kraje piispévkova organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 3.dubna 2020

Véc: vysledky testu odebraného vzorku asfaltového materialu, asfalt Udré / Polom

Vazeny pane fediteli,

na Vasi' Zaddost byl proveden test sloZeni v su$in€, a to vrozsahu kritickych parametri z
tabulky & 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehtd —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratofi dodén jako vzorek
odebrany nai organizaci (OP &. 292/20), protokol o testu €. 1819/20). Realizovany byly 3

vzorky vyvrti:

Parametry organického zneciSténi — PAU (16)

| Parametr Jednotka Zjisténo | Limit 10.1 Limit vyhlasky

asfaltové 130/2019 Sb.

Vyvrt P34A mg/kg sus. 9,26 6 12/25
Vyvrt P34B mg/kg sus. 3,31 6 12725
Vyvrt P34C mg/kg sus. 11 6 12/25

Komentaf

a) Byla vyddna vyhlaska ¢. 130/2019 Sb., ktera vyuZila zmocnéni par 3 zékona G&.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuZiti do nestmelenych vrstev bude moZzné vyuzit jen
asfaltové materidly do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpetnosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg suSiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu P34A
- Materidl vyvrtu vyhovuje vyhla$ce a vyhovuje tak vyuZiti frézovaného asfaltu jako
recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R materiadl bude tfidy ZAS-T1.
Vypis jednotlivych PAU je pfipadné mozné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuZit jako ZAS-T1 v souladu s vyhlagkou.
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TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu P34B
- Material vyvrtu vyhovuje vyhlaSce a vyhovuje tak vyuZiti frézovaného asfaltu jako
recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R materidl bude tfidy ZAS-T1.
Vypis jednotlivych PAU je piipadné mozZzné dolozit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuzZit jako ZAS-T1 v souladu s vyhlaskou.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu P34C
- Material vyvrtu vyhovuje vyhlaSce a vyhovuje tak vyuZiti frézovaného asfaltu jako
recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R materidl bude jesté téidy ZAS-T1.
Vypis jednotlivych PAU je pfipadné mozné dolozit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuZit jako ZAS-T1 v souladu s vyhlaskou.

V piipadg jakychkoliv poZadavkt na doplnéni &i dalii analyzy ¢&i spolupraci jsme Vam piné
k dispozici. Je ziejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miZe velmi ménit (v
zavislosti na pivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd). Zde byl testovan vzorek
smésny, pfipraveny z celého profilu vyvrtu bez testovani jednotlivych vrstev.

Tésime se na dal3f spolupréci.

Za EMPLA AG spol. s r.o.

ﬂﬂ
\

Ing. Vladimir Blaha

Pfilohy: OP - OP &. 292/20
Protokol o testu €. 1819/20
Kvalifikaéni pfedpoklady k analyzédm a testim
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S EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA
JIDC=NRA Zkugebni laboratof & 1110 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

do Analyticka laboratof
L 1110 EMPLA AG spol. s r. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedouci Ekologickych laboratofti EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.

Leahyo ™

Podet stran: 1 Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 1819/20

Vysledky analyzy vzorku asfaltovych materidld

Zakaznik: Krajskd sprava a udrZba silnic

Karlovarského kraje prispé&vkova organizace
Chebska 282

356 01 Sckolov

Vzorek: objednavka: zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/TU) ze 6.1.2020
misto odb&ru: 0dr& - Polom - viz OP v pfiloze
datum odbéru: 24,03.20
odebral: Charvat D. EMPLA AG
zpusob odbéru: SOP Vyvrty (neakreditované)
&.odbér.prot.: ODP 292/20
datum p¥ijeti: 27.03.20
datum analyzy: 27.03.2020 - 01.04.2020

poradi &.vzorku: 4084-4086

¢islo vzorku ozna&eni zakaznika a popis vzorku

4084 P/34A (asfaltovy material)
4085 P/34B (asfaltovy materiil)
4086 P/34C (asfaltovy material)

Pozadavek na analyzu: dle objednadvky - PAU 16 - viz tabulka vysledkl

Metodika analyzy:

A 47 SoP 0 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 SOP 0 1 (€SN ISO 11 465) Sugina, popel, vlhkost
Vysledky:
i T
Parametr | Jjednotka 4084 4085 4086
suSina % hmotn. 99,3 99,3 99,5
PAIl 16 peyny ma/lkg sus., g, 26 3. 3] 13

Uvedené vysledky zkouSek se vztahuji pouze k pfedmé&tu analyzy.
Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadani k dispozici v laboratofi.
Bez pisemného souhlasu Ekologickych laborato¥i EMPLA se nesmi
protckol reprodukovat jinak neZ cely.
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V Hradci Kralové 01.04.2020 ¢ EMPLA Schvalil: | /
Zpllaceva i Ergy. o, Roubalova E __1Al &1
@, Chinical miuabi g Mojmir Spaéek, Ph.D
i Ygdéucfanalytlcké laboratofe
o, 1110 Zast: vedouclho Ekologickych

laboratot EMPLA



n
I T T
. -
=
n
. .
r. L
=
..
. N

a



otdkol i Zpracovin jako podklad firmou EMPLAA

béﬁ// 4 s 4084 -

Odbérovy protokol odpadi & 221 /20
(ie v souladu s vyhlagkou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a poZadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Pivodce / opravnéna osoba
obchodni ndzev: KRp\siy sPRAVVA A uan.eetl sitmc

KARLOUANSKE Bo kR PRRPEWARY 0RA“2A® Odbér die SOP 15 — Hromady o
adresa :........chegswa! Q8T L Odbér die SOP - Vyvrty
...................... 2ﬂ°45‘°“0’-°\/ jiny zplisob 0
Informace o vzorkovaném materialu
identifikaCni &islo. lokalita (misto odbéru)...........................

silnice/ulice 6]) QG o POLOM ...................... popis mista .. p, gLf' ........

Divod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uhelnych dehtu k(
hodnoceni nebezpeé&nych viastnosti odpadu 0

Udaje o odbéru vzorku

datum a &as.............. Q.zi‘}.i 2D hode,

po&asi v dobé odbéru: n-Sro

osoba provadéjici odbé&r: cQ “fu’_@’-", <Dufek/Bléha/Jung—(neplatny Skrtni)

Zpiisob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vai rki)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm S’go

Z hromady mezideponie:................................... O
Popis vyvrtu
oznaéem misto GPS km strana délka jadra barva zépach
Ppr@® SO o8 BHEN/M, °.>. WOSBLE SR SRR~ 1 % A
?B%@ L S N S £ S U ST > Y LA
...17&@ LS NN ?44%—"»1//13 ° 5.2 v el U SROAL M
......... N L e
......... L ..."N/......°......'........."E
......... IS NS ' J'E o,
......... S VNS ' J'E o,
......... g T\ Y ' J'E o
......... I A\ ' JE o,
............... el IN L 'E o,
...... SN LS ' E o
o NS ' B

Uréeni schématu vzorkovani (zpisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorki

Uréeni schématu vzorkovéni (zpasobu vzorkovéni)** (02a¢ kfttkem)

Namétkové vzorkovani 010
Autoritativni vzorkovéni (vzorkovani s usudkem) 02 o
Tendencéni vzorkovéni 03 o
Systematické vzorkovani 0%
Kontroini vzorkovéni 050

Jiny (dal$i specificky zpisob) ¢ _ Z % 2 20 [/ 99 o

Vzorkovani asfalti (véetné ZAS) 2020




Odbérovy protokol Zoracovén jako podklad firmou EMPLA AG

Pocet odebiranych vzorku se fidi pozadavkem vyhlasky &. 130/2019 sb., nebo je vy8si. 1 vyvrt na
maximaling 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximéainé 5000 tun (z hromady).

i

Pozadovany rozsah laboratornich zkousek

PAU (16) %
Potet vrstev e li dano zadanim): ...

OzZNABENT VICANT VISIVY .. ... .ouveeeeeca o e e e
Rozdéleni na vrstvy ... ANO 0/ NE
Postup upravy vzorku:

Opatieni k zabezpeceni a Fizeni jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontrolnich vzork( ANO O/ NE‘R/
DIAIST OPAIFENE. ...\ eeevieeece i oo s s e .

Za kvalitu vzorkovani zodpovida ... C{l MNMrJde li 0 jinou osobu neZ osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratofe: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Predpokladané nebezpeéné vlastnosti materialu:

Zpusob dopravy a uchovani vzorku pfi dopravé vzorku do laboratore: Okamzity pfevoz
Osoba zodpovidajici za dopravu vzorku:....... OMQW\L" .........
Podpis osoby jeZ provedia odber VZOrKU:....coeeeennnn D/\ ............. Datum odbéru:.......%:g.i Q’D

Dalsi pfitomné osoby:

Jmeéno a pfijmeni spolecnost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek prevzala: EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, telffax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratofe), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkoval Iti (véetn ) 2020




